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Lista de Normas / Designação dos produtos / Códigos 
 

Norma Nome Classificação 
pautal 

EN 459-1 Cal de construção.  
Parte 1: Definições especificações e critérios de 
conformidade 

2522 30 00 
 
 

EN 450-1 Cinzas volantes para betão.  
Parte 1: Definições, especificações e critérios de 
conformidade 

2621 90 00 

EN 934-2 Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de 
injeção.  
Parte 2: Adjuvantes para betão. Definições, 
requisitos, conformidade, marcação e rotulagem 

2918 16 00 
3824 40 00 

EN 934-3 Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de 
injeção.  
Parte3 : Adjuvantes para argamassa de alvenaria. 
Definições, requisitos, conformidade, marcação e 
rotulagem 

2918 16 00 
3824 40 00 

EN 934-4 Adjuvantes para betão, argamassa e caldas de 
injeção.  
Parte 4 : Adjuvantes para caldas de injeção. 
Definições, requisitos, conformidade, marcação e 
rotulagem 

2918 16 00 
3824 40 00 

EN 12878 Pigmentos para a coloração de materiais de 
construção à base de cimento e/ou de cal. 
Especificações e métodos de ensaio 

3204 17 00 
3206 11 00 
3206 19 00 
3206 20 00 
3206 42 00 
3206 49 30 
3212 90 31 
3212 90 38 
3212 90 90 

EN 13263-1 Silica de fumo para betão. 
Parte 1: Definições, requisitos e critérios de 
conformidade 

3824 40 00 

EN 15167-1 Escória granulada de alto forno moída para betão, 
argamassa e caldas de injeção. Definições, 
especificações e critérios de conformidade 

2517 20 00 
2621 90 00 

EN 12620 Agregados para betão 2505 10 00 
2505 90 00 
2517 10 20 
2517 10 80 
2521 00 00 
3816 00 00 

EN 14915 Lambris e painéis de madeira maciça. 
Características, avaliação da conformidade e 
marcação 

4409 10 18 
4409 21 00 
4409 29 99 
4418 90 80 
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